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Co to jest stal nierdzewna?

Fe
Cr > 10,5%
 C < 1,2%



C o  T o  j e s T  s T A l  n i e R D z e w n A ?

stop żelaza zawierający ≥ 10,5% chromu i 
≤ 1,2% węgla - pierwiastki, przyczyniają-
ce się do powstania warstwy wierzchniej 
(pasywnej) o skłonności do samoczynnego 
odbudowywania się, która zapewnia odpor-
ność na korozję.
 

 Klasyfikacja gatunków 
	 Austenityczne:			 Żelazo – chrom – nikiel, < 0,1% węgla (wraz z gatunkiem 1.4301/304, 
  często określane, jako typu 18/8; 18/10), w stanie dostawy są niemagne-
  tyczne; stanowią > 65% światowego zapotrzebowania na stal nierdzewną
	 Ferrytyczne:		 Żelazo – chrom, < 0,1% węgla, magnetyczne
	 Martenzytyczne:		 Żelazo – chrom, > 0,1% węgla, magnetyczne i utwardzalne
	 Duplex:		 Żelazo – chrom – nikiel, dwufazowa struktura ferrytyczno-austenityczna, 
  magnetyczne

 Główne własności 
 odporność na korozję – estetyczny wygląd – żaroodporność – niski koszt życia produktu 
 – całkowicie podlega recyklingowi – neutralność biologiczna – łatwe w przeróbce i czysz-
 czeniu – dobry stosunek wytrzymałości do wagi

  Dostępne wykończenia powierzchni i rodzaje technologii 1)

  walcowanie na gorąco, obróbka cieplna,
  wytrawianie

  walcowanie na zimno, obróbka cieplna, 
  walcowanie wykańczające

  Utwardzanie przez odkształcenie

  walcowanie na zimno, wyżarzanie bez 
  nalotu, może być wyżarzanie wykańczające
 

 

 1) Porównaj: Poradnik dla robót wykończeniowych z zastosowaniem stali nierdzewnych (seria budowlana, księga 1), luksemburg: 
   euro inox, 2003. Pn-en 10088-2, Stale odporne na korozję, Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali 
     nierdzewnych ogólnego przeznaczenia, 2005
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stal	odporna	na	korozję

1D

2B

2R

2H



C o  T o  j e s T  s T A l  n i e R D z e w n A ?

spawalność
 

odporność korozyjna  własności korozyjne

 +Ti 1.4541 321

 ograniczone 1.4307 304L*
 stężenie C 1.4306 304L*

+Ti  1.4571 316Ti

2% Mo: 1.4404 316L*
2.5% Mo: 1.4432 316L*
3% Mo: 1.4438 317L

stopy niklu

2% Mo: 1.4401 316*
2.5% Mo: 1.4436 316*
3%  Mo:  317

Dodatek Cr-ni dla 
zwiększenia wytrzymałości 
w wysokiej temperaturze

zastąpienie C przez 
n dla podwyższenia 

spawalności, 
ciągliwości i 

odporności korozyjnej

Podwyższenie 
stężenia ni (12%) 
dla podwyższenia 

obrabialności 
plastycznej

1.4315   304N
1.4311   304LN

1.4310    301

1.4318    301LN

1.4303    305

1.4828
1.4833 309(S)
1.4841 310/314
1.4845 310(S)

oznaczenia zgodnie z Pn-en 10088 i AISI. Uwaga - między gatunkami AISI i EN brak jest zależności 1:1 (*). więcej informacji na temat składu chemicznego i odpo-
wiedników stali na www.euro-inox.org/technical_tables.

Podwyższenie 
stężenia C dla 
podwyższenia 

własności 
mechanicznych 

(włącznie z obróbką 
plastyczną na zimno)

zmniejszenie 
stężenia C lub dodatek Ti 

dla ograniczenia 
skłonności do korozji 

międzykrystalicznej po 
spawaniu

Dodatek n dla 
podwyższenia 
wytrzymałości, 

również w niskiej 
temperaturze

Sp
aw
al
no
ść

W
łasności	m

echaniczne

Odporność	na	utlenianie

Odporność	na	korozję

304
1.4301

Fe
18% Cr
8% ni

Dodatek Mo dla podwyższenia 
odporności korozyjnej

Jakie są wzajemne zależności między gatunkami 
austenitycznymi?

wpływ pierwiastków stopowych na własności stali można prześledzić na bazie powszechnie znanego gatunku 1.4301:
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+

+

+
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+

+
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+

Dodatek Cr, Mo, n dla uzyskania 
wyższej odporności korozyjnej

6% Mo: 1.4547
  1.4529
  



najpopularniejszym gatunkiem w tej grupie stali jest en 1.4016 (Aisi 430). niskochromowe 
gatunki stali można stosować w łagodnych środowiskach korozyjnych na elementy, dla 
których wygląd zewnętrzny powierzchni jest sprawą drugorzędną. Chrom i molibden pod-
wyższa odporność korozyjną. Tytan i niob polepszają spawalność.

Jakie są zależności między gatunkami ferrytycznymi?
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1.4016  430
Fe

17% Cr

1.4000  410S
1.4003

1.4521   444

Polepszona odporność 
korozyjna i spawalność

+Cr

+Cr, Mo

1.4510   439
1.4520   430Ti*

Polepszona 
spawalność

1.4509   441*
Polepszona spawalność 

i odporność na 
utlenianie

1.4113   434
Polepszona 

odporność korozyjna

+Mo, Ti, nb

+Ti

+Mo

1.4512   409

Polepszona 
spawalność

+Cr, nb

* ogólne oznaczenie

+Ti
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1.4526  436
+

+nb

1.4513

+

+Ti

oznaczenie zgodnie z Pn-en 10088 i AISI
więcej informacji na temat składu chemicznego i odpowiedników stali na  www.euro-inox.org/technical_tables.



Jakie są zależności między gatunkami ferrytycznymi?

C o  T o  j e s T  s T A l  n i e R D z e w n A ?

Dwufazowe stale ferrytyczno-austenityczne typu duplex generalnie wykazują wyższe własności 
mechaniczne i odporność korozyjną od zwykłych ferrytycznych i austenitycznych gatunków stali 
nierdzewnych. najistotniejsze różnice między poszczególnymi gatunkami stali typu duplex przed-
stawiono na bazie najpopularniejszego gatunku stali en 1.4462.

A co ze stalami duplex?

1.4362  2304*

Dodatek n dla 
podwyższenia 
wytrzymałości

Dodatek Cr, ni, Mo, (w, 
Cu) dla podwyższenia 
odporności korozyjnej

Dodatek Mo, n 
dla podwyższenia 

odporności korozyjnej

Dodatek Cr dla 
podwyższenia 

odporności korozyjnej
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* ogólne oznaczenie

oznaczenie zgodnie z Pn-en 10088 i AISI
więcej informacji na temat składu chemicznego i odpowiedników stali na  www.euro-inox.org/technical_tables.

Dodatek n dla 
podwyższenia 
wytrzymałości

Dodatek n dla 
podwyższenia 
wytrzymałości

1.4462  2205*
Fe

22% Cr  5% Ni  3% Mo

1.4062  2202*
1.4162  2101*
1.4482  2001*

1.4501  
1.4410  2507*
1.4507  255*

+ +

1.4662  2404*
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